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Grado ISO  20 

Viscosidad cSt a 40ºC 20 

Viscosidad cSt a 100ºC 6.6 

Índice de Viscosidad. 
Método ASTM D2270 

150 

 
Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados 
obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como 
límites exactos de una especificación 
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El producto está disponible en las siguientes 
presentaciones: 
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